
[별표 8] 

옹벽 하자 조사방법(제80조 관련)

하자유형 옹벽 종류 조사방법 조사항목

균열 콘크리트 옹벽
균열폭을 육안조사 및 균열자, 균열경 

등을 사용하여 측정

위치, 빈도, 폭, 

진행성

파손 및 

손상

콘크리트 옹벽
육안조사를 통해 관찰 위치 및 진행성

석축, 보강토

침하

콘크리트 옹벽, 

석축 블록간의 단차 등을 육안조사 및 지

중침하계, 측량기를 사용하여 측정

위치, 규모 및 

진행성
보강토, 돌망태

계획선형 

오차

(경사 및 

전도)

콘크리트 옹벽, 

석축

인접 블록간의 기울기 등을 육안조사 

및 측량기, tiltmeter, 클리노 컴퍼스, 

지중경사계를 사용하여 측정

위치, 규모 및 

진행성

배수공 불량
콘크리트 옹벽, 

석축

이물질 및 배수흔적 유무 등을 육안

조사
위치 및 상태


